I/I/ Verlegerichtlinie

WestWood® Wecryl Oberflachenschutzsystem OS 11a -
Variante Balkon

g, ) Kurzbeschreibung
>

Das Wecryl Oberflachenschutzsystem OS 11a - Variante Balkon ist ein
hochwertiges und flexibles PMMA Beschichtungssystem, das gemafR
0 Technische Regel Instandhaltung von Betonbauwerken (TR Instandhaltung),
// DAfStb Rili SIB 2001 und DIN EN 1504-2 geprift und zertifiziert ist. Damit ist
das Beschichtungssystem bestehend aus elastischer Oberflachenschutz-
schicht (hwO) und risstiberbriickender Deckschicht ideal als
Oberflachenschutzschicht mit erhohter dynamischer Risstberbriickung fiir
begeh- und befahrbare Flachen geeignet.
Die Oberflache lasst sich farblich und mit Mustern oder Markierungen
vielfaltig gestalten. Die herausragenden rissiiberbriickenden Eigenschaften
machen das System fiir eine lange Lebensdauer von Balkonen zu einer
wirtschaftlichen und qualitativ hochwertigen Lésung.

Eigenschaften und Vorteile - hochflexibel und risstiberbriickend auch bei Temperaturen

bis einschlieflich -30 °C
(Klasse B 4.2 — dynamische Risslberbriickung nach DIN EN 1062-7)
(Klasse A 5 — statische Risstiberbriickung nach DIN EN 1062-7)

- gepruft gemaR der Klasse OS 11a nach TR-Instandhaltung

- keine Vlies- oder Gewebeeinlage erforderlich gemaR Regelaufbau
TR-Instandhaltung

- Klassifizierung Brandverhalten Cq-s1

- mechanisch hoch belastbar (Fahrzeuge, Personen)

- vollflachig haftend, keine Hinterlaufigkeit

- anwendbar auf fast allen Untergriinden

- dauerhaft witterungsbestandig (temperatur-, UV-, hydrolysebestdndig)

- bestandig gegen die meisten gangigen Sauren und Laugen

- vielfaltig gestaltbar (farbliche Flachen, Fahrbahnmarkierungen, ...)

- losemittelfrei

- schnelle und einfache Verarbeitung

Anwendungsbereiche - Oberflachenschutz und Abdichtung von Betonbauteilen mit
oberflachennahen Rissen und/oder Trennrissen und planmaRiger
mechanischer Beanspruchung

- Personen- und Fahrzeugverkehr

- kann als Beschichtungssystem fiir Balkone, Laubengange etc. nach
DIN 18531-5 (A) eingesetzt werden

- nur geeignet flir Beton- bzw. Estrichuntergriinde

Verarbeitungsbedingungen Temperaturen
Die Verarbeitung des Systems kann grundsatzlich in einem
Ly Umgebungstemperaturbereich zwischen mind. 3 °C und +35 °C erfolgen.
* -/?\- Einige Produkte sind auch fiir die Verarbeitung bei Frosttemperaturen
geeignet. Genaue Angaben kdnnen Sie der folgenden Tabelle entnehmen.
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I/I/ Verlegerichtlinie

Wecryl Oberflachenschutzsystem OS 11a -

WestWood"
Variante Balkon
Produkt Temperaturbereich, in °C
Grundierungsebene Luft Untergrund* Material
Wecryl 110 -5 bis +35 -5 bis +50* +3 bis +30
Wecryl 123 K +3 bis +35 +3 bis +30* +3 bis +30
Wecryl 171 +3 bis +35 +3 bis +50* +3 bis +30
Wecryl 178 +3 bis +35 +3 bis +50* +3 bis +30
Wecryl 176 /176 K +3 bis +35 +3 bis +50* +3 bis +30
WMP 113 +3 bis +35 +3 bis +50* +3 bis +30
WMP 174 S +3 bis +35 +3 bis +35* +3 bis +30
Detailabdichtung
Wecryl R 230 thix /-thix HT -5 bis +35 +3 bis +50* +3 bis +30
WecrylR230 TT -15 bis +25 -10 bis +30* +3 bis +20
Flichenabdichtung / hwO
Wecryl 279 -5 bis + 35 +3 bis +40* +3 bis +30
Schutzebene
Wecryl 333 -5 bis 35 -5 bis +40* +3 bis +30
Wecryl 337 +3 bis 35 +3 bis+40* +3 bis +30
Nutzebene
Wecryl 407 -5 bis + 35 +3 bis + 40* +3 bis +30
* Die Untergrundtemperatur muss wahrend der Verarbeitung und
Aushartung mind. 3 °C Glber dem Taupunkt liegen.
Wenn die Oberflache abgestreut wird, darf die Untergrundtemperatur nicht
unter +3 °C liegen. Ansonsten kann es zu Reaktionsstérungen kommen.
Feuchtigkeit
Es muss eine relative Luftfeuchtigkeit < 90 % vorherrschen.
Die zu beschichtende Oberflache muss trocken und eisfrei sein.
Bis zur Erhartung der Oberflache darf diese nicht feucht werden.
Verbrauch und Reaktionszeiten Verbrauch [kg/m’]
Grundierungsebene Untergrund glatt feinsandig
rau

Wecryl 110 ca.0,5 ca.0,6 ca.0,7
Wecryl 123 K mind. 1,7
Wecryl 171 ca.0,5 * *

* % * %
Wecryl 178 ca.0,5 * *

* % * %
Wecryl 176 ca.0,4 ca.0,5 ca.0,8
Wecryl 176 K ca.0,8 ca.0,9 ca.1,0
WMP 113 ca.0,18
WMP 174 S ca.0,11/m?

* Rautiefen sind gemaR der RiLi-SIB (Rautiefenbestimmung) zu ermitteln
und ggf. mit einem zusétzlichen Arbeitsgang zu egalisieren bzw.
auszugleichen.
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I/I/ Verlegerichtlinie

WestWood® Wecryl Oberflachenschutzsystem OS 11a -
Variante Balkon

** Bei Rautiefen > 1,5 mm wird empfohlen, die Egalisierung der Fehlstellen
mit dem Wecryl 123 K durchzufiihren.

Verbrauch und Reaktionszeiten Abdichtungsebene Detailabdichtung

(Fortsetzung) Wecryl R 230 thix / mind. 2,50 kg/m?
-thix HT /TT
WeVlies 1,0 Ifdm./m
hauptsachlich wirksame Detailabdichtung Flachenabdichtung
Oberflachenschutzschicht (hwO)
Wecryl 279 mind. 2,8 kg/m?
(ohne Vlieseinbettung)
Wecryl 279 mind.2,7 kg/m?
(mit Vlieseinbettung)
WeVlies ca. 1,05 m?/m?
Schutzebene/Nutzebene Uiber der Flachenabdichtung
Wecryl 333 mind. 4,0 kg/m?
Wecryl 337 mind. 4,0 kg/m?
Wecryl 407 mind. 0,7 kg/m?
WestWood Chips bis max. 0,05

*Ausfihrung samtlicher Details (z. B. Wandanschlisse, Fugen) als
vliesarmierte Abdichtung mit Wecryl R 230 thix inkl. WeVlies.

Produkt Trockenzeit (temperaturabhangig)

30°C 20°C 10°C +3°C
WMP 113 mind. 1 Std. mind. 2 Std. mind. 3 Std. mind. 4 Std.
WMP 174 S mind. 20 min mind. 30 min mind. 40 min mind. 45 min
Produkt Reaktionszeit (ca.-Werte bei 20 °C)

Topfzeit Regenfest Uberarbeitbar | Ausgehirtet

Wecryl 110 12 Min. 30 Min. 45 Min. 3 Std.
Wecryl 171 10 Min. 30 Min. 30 Min. 2 Std.
Wecryl 176 10 Min. 30 Min. 30 Min. 2 Std.
Wecryl 176 K 10 Min. 30 Min. 30 Min. 2 Std.
Wecryl 178 10 Min. 30 Min. 30 Min. 2 Std.
Wecryl 123 K 12 Min. 30 Min. 60 Min. 3 Std.
Wecryl R 230 thix /-thix HT | 15 Min. 30 Min. 1 Std. 3 Std.
Wecryl R 230 TT (bei 3 °C) 20 Min. 45 Min. 75 Min. 6 Std.
Wecryl 279 15 Min. 45 Min. 1,5 Std.. 3 Std.
Wecryl 333 15 Min. 30 Min. 1Std. 3 Std.
Wecryl 337 15 Min. 30 Min. 1Std. 3 Std.
Wecryl 407 15 Min. 45 Min. 60 Min. 3 Std.
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I/I/ Verlegerichtlinie

WestWood® Wecryl Oberflachenschutzsystem OS 11a -
Variante Balkon

Verarbeitungswerkzeuge Produkt Verarbeitungswerkzeug
Wecryl 110 Fellroller
Wecryl 171 Fellroller
[\cé] [y] [\\ls] Wecryl 176 Fellroller
Wecryl 176 K Glattkelle
Wecryl 178 Fellroller
y P 4 4 Wecryl 123 K Glattkelle, Glattspachtel oder Gummischieber (ausreichende
[f m} / Auftragsmenge beachten)
WMP 113 Finishroller
Wecryl 279 Verarbeitung ohne Vlies (einlagig):

Zahn-Gummirakel (12 mm), danach Metall-Stachelroller

Verarbeitung mit WeVlies (frisch-in-frisch):
1. Lage: Fellroller oder Zahn-Gummirakel (5 mm), Vlieseinlage
2. Lage: Fellroller

Verarbeitung ohne Vlies (Lage fir Lage):
1. Lage: Zahn-Gummirakel (6 mm), danach Metall-Stachelroller
2. Lage: Zahn-Gummirakel (6 mm), danach Metall-Stachelroller

Wecryl 333 Aufstreichkelle mit Dreieckzahn (Zahnform 92)

Wecryl 337 Aufstreichkelle mit Dreieckzahn (Zahnform S2)

Wecryl 407 Hartgummischieber und Finishroller

Wecryl R 230 thix /-thix HT | Fellroller

/TT
Untergrundvorbereitung und Wahl Die richtige Untergrundvorbereitung und die einwandfreie Erstellung der
der Grundierung Grundierungsebene sind Grundvoraussetzungen fiir die dauerhafte

Funktionsfahigkeit des WestWood Systems.

Die Rautiefe der Oberflaiche muss nach dem Sandflachenverfahren ermittelt
werden und die daraus resultierenden Schichtdickenzuschlage sind
zwingend einzuhalten (siehe DafStb-Richtlinie (Ausgabe 2001), , Teil 3,

Abs. 3.2.5 — Bestimmung der Rautiefe” und Tabelle 5.2.)

Die anschlieSend zu erstellende Grundierungsebene ermdglicht die optimale
Absperrung und Haftvermittlung zwischen dem Untergrund und dem
WestWood System.

Fiir die richtige Untergrundvorbereitung und die Wahl der geeigneten
Grundierung ist der Arbeitsleitfaden Untergrund zu beachten.

Grundierungsebene Flache Die Grundierung wird auf den vorbereiteten Untergrund aufgetragen.

Wecryl 171 — Niedrigviskose Grundierung fiir mineralische Untergriinde
Wecryl 178 — Grundierung fiir saugende, feuchte Untergriinde

Die Grundierung wird mit dem Fellroller gleichmaRig und filmbildend
aufgerollt. Pfiitzenbildungen sind zu vermeiden.

Nach der Aushéartung sind eventuell vorhandene Fehlstellen (Blasen, nicht
vollstandig geschlossene Bereiche) durch einen zweiten Auftrag zu
schlieBen.
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I/I/ Verlegerichtlinie

WestWood® Wecryl Oberflachenschutzsystem OS 11a -
Variante Balkon

Wecryl 123 K — Kratzspachtelung fiir erh6hte Rautiefen

Der Kratzspachtel wird mit der Glattkelle gleichmaRig und filmbildend
aufgetragen und Uber das Fiihrungskorn abgezogen. Materialanhdaufungen
sind zu vermeiden.

Nach der Aushédrtung sind eventuell vorhandene Fehlstellen (Blasen, nicht
vollstandig geschlossene Bereiche) durch einen zweiten Auftrag zu
schliellen.

Wichtiger Hinweis: Andere Grundierungen sind fiir dieses System in der
Flache nach TR-IH nicht zugelassen!

Grundierungsebene Detail Die Grundierung wird auf den vorbereiteten Untergrund aufgetragen.

Wecryl 110 — Grundierung fiir Asphalt

Wecryl 178 — Grundierung fiir feuchte Untergriinde

Wecryl 176 — Grundierung fiir saugende Untergriinde

Die Grundierung wird mit dem Fellroller gleichmaRig und filmbildend
aufgerollt. Pfiitzenbildungen sind zu vermeiden.

Nach der Aushéartung sind eventuell vorhandene Fehlstellen (Blasen, nicht
vollstandig geschlossene Bereiche) durch einen zweiten Auftrag zu
schliellen.

Wecryl 176 K — Grundierung / Kratzspachtelung fiir stark saugende
mineralische Untergriinde

Die Grundierung wird mit der Glattkelle gleichmaRig und filmbildend
aufgetragen und Uber das Flihrungskorn abgezogen. Materialanhaufungen
sind zu vermeiden.

Nach der Aushéartung sind eventuell vorhandene Fehlstellen (Blasen, nicht
vollstandig geschlossene Bereiche) durch einen zweiten Auftrag zu
schliellen.

WMP 113 / WMP 174 S — Grundierung fiir Metall

Die Grundierung wird mit einem Finishroller gleichmaRig auf den
Untergrund aufgetragen bzw. mit der Spraydose diinn aufgespriiht.
Materialanhdufungen sind grundsatzlich zu vermeiden und mit dem Pinsel
auszustreichen (insbesondere in Ecken).

Egalisierung Nach Aushartung der Grundierung miissen Ausbriiche, Mauerwerksfugen
etc. mit Wecryl 810 egalisiert werden.
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Detailabdichtung

Dehnfugenabdichtung

Flachenabdichtung
ohne Vlieseinbettung

Schutzebene

Nutzebene

Verlegerichtlinie

Wecryl Oberflachenschutzsystem OS 11a -
Variante Balkon

Wecryl R 230 thix /-thix HT /-TT

Das angemischte Material wird flachendeckend und gleichmaRig satt
vorgelegt (mind. 1,5 kg/m?), sofort das WeVlies eingelegt und mittels
Fellroller luftblasenfrei angerollt. Direkt im Anschluss wird (frisch in frisch)
das restliche Material (mind. 1,0 kg/m?) bis zur benétigten
Gesamtverbrauchsmenge (mind. 2,5 kg/m?) aufgetragen.

Die Verteilung des Materials erfolgt dabei jeweils mit dem Fellroller.
Vliesiiberlappungen miissen mit mind. 5 cm Uberdeckung ausgefiihrt
werden.

Weiterflihrende Informationen zur Ausfiihrung von Detailabdichtungen
(z. B. Vlieszuschnitte) finden Sie in unseren Zeichnungen und unseren
Animationen.

Die individuelle Ausbildung der verschiedenen Fugenarten entnehmen Sie
bitte der Broschiire ,, Detailanschliisse”.

Wecryl 279 - Abdichtung ohne Vlieseinlage

Das angemischte Material wird flachendeckend und gleichmaRig satt als
Abdichtungslage mittels Zahn-Gummirakel 12 mm (mind. 2,8 kg/m?) auf der
Flache verteilt und direkt im Anschluss mit dem Metall-Stachelroller
abgerollt.

Wecryl 333 /-thix 10 /-thix 20 /-Wi oder Wecryl 337 — Verlaufmortel
Auf die gehartete Flachenabdichtung wird der angemischte Verlaufmortel
mit der Zahn- oder Glattkelle gleichm&Rig aufgetragen (ca. 4,0 kg/m3).

Als Nutzschicht wird, je nach Anforderung, entweder Wecryl 407 mit Chips
oder Quarzsand aufgebracht.

Wecryl 407 - Finish + WestWood Chips — Dekoreinstreuung

Dieser Aufbau ermdoglicht die Herstellung einer ausreichenden
Rutschfestigkeit fiir privat genutzte Bereiche bei gleichzeitig leichter
Reinigungsfahigkeit mit liblichen Haushaltsmitteln.

Auf den geharteten Verlaufmortel wird das angemischte Material

Wecryl 407 (ca. 0,7 kg/m?) mit dem Finishroller gleichmé&Rig aufgerollt.
Schwankende Schichtstarken sind zu vermeiden.

Direkt im Anschluss werden mittels einer Trichterspritzpistole WestWood
Chips in das fliissige Finish eingeblasen. Je nach Gestaltungswunsch kénnen
die farblichen Chips vorher gemischt und nach Bedarf mehr oder weniger
Chips aufgebracht werden. Ein Uberschuss an Chips ist jedoch zu vermeiden,
d. h. es diirfen an keiner Stelle so viele Chips zum Liegen kommen, dass eine
geschlossene Flache aus Chips entsteht.

Wecryl 407 - Finish + Quarzsand

Eine Quarzsandabstreuung mit Finish Versiegelung ermoglicht eine hohere
Rutschfestigkeit mit groRerer Rautiefe und wird vorwiegend fiir Fluchtwege
in Wohnungs-, Gewerbe- und Parkgebduden eingesetzt.
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Gestaltungsmaoglichkeiten

Reinigung der Arbeitsgerite

Gefahrenhinweise und
Sicherheitsratschlage

Allgemeiner Hinweis

Anlage

Verlegerichtlinie

Wecryl Oberflachenschutzsystem OS 11a -
Variante Balkon

Der Quarzsand wird dazu in die noch frische Schutzschicht (Verlaufmértel)
eingestreut. Nach Erhartung des Verlaufmortels wird loser Sand abgesaugt
und eine abschlieBende Schicht Finish als Kopfversiegelung mit dem
Finishroller flaichendeckend aufgetragen.

Zur Erzielung einer besseren Optik kann das Finish auch mit einer harten
Gummileiste vorgelegt und mit dem Finishroller verschlichtet werden.
Je nach Korngrof3e der Abstreuung liegt der Finish-Verbrauch bei

ca. 0,80 kg/m?

WestWood Systeme bieten einen groRBen Spielraum zur kreativen
Gestaltung. Durch den Einsatz von Wecryl 407 konnen die Oberflachen ein-
oder mehrfarbig ausgebildet werden.

Die Produkte ermdoglichen auch die Ausfiihrung frei gestaltbarer Muster
oder Markierungen.

Bei Arbeitsunterbrechungen oder nach Beendigung der Arbeiten muss das
Werkzeug innerhalb der Topfzeit (ca. 10 Min.) griindlich mit WestWood
Reiniger gereinigt werden. Dies kann mit einem Pinsel erfolgen. Die
Werkzeuge sind direkt nach der vollstandigen Verdunstung des Reinigers
wieder einsetzbar.

Eine Materialaushartung wird nicht verhindert, wenn die Werkzeuge
lediglich in den Reiniger gelegt werden.

finden Sie in den Sicherheitsdatenbldttern der Produkte

Die vorstehenden Informationen, insbesondere jene zur Anwendung der
Produkte, beruhen auf umfangreichen Entwicklungsarbeiten sowie
langjahrigen Erfahrungen und erfolgen nach bestem Wissen.

Die verschiedenartigsten Anforderungen und Bedingungen am Objekt
machen jedoch eine Priifung auf Eignung fiir den jeweiligen Zweck durch
den Verarbeiter notwendig. Gliltigkeit hat nur das Dokument in seiner
neuesten Fassung. Anderungen, die dem technischen Fortschritt oder der
Verbesserung unserer Produkte dienen, bleiben vorbehalten.

Systemzeichnungen

Stand: 26.08.2025
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I/I/ Angaben zur Uberarbeitbarkeit

Wecryl Oberflachenschutzsystem OS 11a -

WestWood" _
Variante Balkon
Angaben zur Uberarbeitbarkeit Fir die gestalterische Erneuerung der Nutzschicht oder zur Reparatur der
Flache, sollte es zur Abnutzung gekommen sein, empfiehlt es sich wie folgt
vorzugehen.

Gestalterische Erneuerung des Wecryl Oberflachenschutzsystem OS 11a
- Reinigung der Flache mit WestWood Reiniger, dabei Pfiitzenbildung
vermeiden und Abliftzeit von ca. 30 Minuten bei 20 °C beriicksichtigen
(kihlere Temperaturen verlangsamen den Prozess)
- kann das Fortbestehen der notwendigen Rutschhemmung garantiert
werden, eine Lage Wecryl 407 (ca. 0,8 kg/m?) auftragen

Reparatur des Wecryl Oberflichenschutzsystems OS 11a
Erneuerung der Schutz- und Nutzebene:

- Schleifen der Oberflache bis einheitliches Oberflachenbild erzeugt ist
(gegebenenfalls Orientierung an VerschleiBstellen)

- sorgfaltiges, besenreines Reinigen und Entstauben der Flache

- den Schritt der Schutzebene/Nutzebene (s. Seite 7) wiederholen

- das AnschlieRen an angrenzende PMMA-Flachen ist problemlos moglich,
daher sind partielle Reparaturen ebenfalls moglich

Erneuerung der Abdichtungslage:

- Schleifen der Oberflache bis einheitliches Oberflachenbild erzeugt ist
(gegebenenfalls Orientierung an VerschleiBstellen)

- sorgfaltiges, besenreines Reinigen und Entstauben der Flache

- den Schritt Flachenabdichtung je nach gewlinschter Variante (s. Seite 6)
wiederholen

- den Schritt der Schutzebene/Nutzebene (s. Seite 7) wiederholen

- das AnschlieRen an angrenzende PMMA-Flachen ist problemlos moglich,
daher sind partielle Reparaturen ebenfalls moglich

Erneuerung des Systems inklusive Grundierungsebene:

- Schleifen der Oberflache bis einheitliches Oberflachenbild erzeugt ist
(gegebenenfalls Orientierung an VerschleiBstellen)

- sorgfaltiges, besenreines Reinigen und Entstauben der Flache

- mineralische Flachen erneut grundieren (s. Seite 4)

- den Schritt der Schutzebene/Nutzebene (s. Seite 7) wiederholen

- das AnschlieBen an angrenzende PMMA-Flachen ist problemlos moglich,
daher sind partielle Reparaturen ebenfalls moglich

Allgemeine Informationen zur Uberarbeitbarkeit

- zu Uberarbeitende Flachen missen sauber, staubfrei und frei von
haftmindernden Stoffen sein

- zur Uberarbeitung von PMMA-Flichen mit PMMA-Produkten reicht es aus,
die Flachen mit WestWood Reiniger zu sdubern, diesen abliften zu lassen
und gemal Produktinformation das jeweilige Produkt aufzubringen

- die Produktinformationen der entsprechenden Produkte sind zu beachten

Stand: 26.08.2025
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I/I/ Systemzeichnung

WestWood" Wecryl Oberflachenschutzsystem OS 11a -
Variante Balkon

Untergrund
1 Beton oder Estrich
Grundierungsebene
2 Wecryl 171 | 178
Abdichtungsebene
(Dichtungsschicht [hwO] gem. DAfStb. Richtlinie
"Schutz und Instandsetzung von Betonbauteilen")
Detailabdichtung
3 Wecryl R 230 /-thix
4 WeVlies
5 Wecryl R 230 /-thix
Flachenabdichtung (hwO)
6 Wecryl 279
Schutz- und Nutzebene
7 Wecryl 407
8 Wecryl 333
Wecryl 407

Stand: 26.08.2025
westwood_de-de_vr_wecryl-oberflachensch-sys_os1la_Variante Balkon
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