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Eigenschaften und Vorteile

Anwendungsbereiche

Verarbeitungsbedingungen

Ealles

Verlegerichtlinie

Wecryl Oberflachenschutzsystem OS F a

Kurzbeschreibung

Das Wecryl Oberflachenschutzsystem OS F a ist ein hochwertiges und
flexibles PMMA-Beschichtungssystem, das gemaR der ZTV-ING Teil 3
Abschnitt 4 geprift ist. Damit ist das Beschichtungssystem bestehend aus
elastischer Oberflachenschutzschicht (hwOQ) und rissiberbriickender
Deckschicht ideal als Oberflachenschutzschicht mit erhéhter dynamischer
Rissliberbriickung fiir begeh- und befahrbare Flachen geeignet.

Die Oberflache lasst sich farblich und mit Mustern oder Markierungen
vielfaltig gestalten. Die flUssige Verarbeitung und der hohe Haftverbund zu
fast allen Untergriinden eignet sich das System besonders in der Sanierung.
Die herausragenden rissiiberbriickenden Eigenschaften machen das System
flr eine lange Lebensdauer von Briicken und -kappen zu einer
wirtschaftlichen und qualitativ hochwertigen Losung.

hochflexibel und extrem risstiberbriickend, auch bei Temperaturen bis ein-
schlieflich -20 °C (100.000 Zyklen dynamisch sowie

geprift nach der Risstiberbriickungsklasse B 4.2 bei -30 °C)

gepruft gemaR der TL/TP-BEL-B 3 (1995) als Dichtungsschicht zur Herstellung
von Briickenbeldgen auf Beton

vliesloses Abdichtungsharz

statische Risstiberbriickung nach Beanspruchung > 8,0 mm

geprift gemaR ZTV-ING — Teil 3 — Abschnitt 4 ,Schutz und Instandsetzung
von Betonbauteilen” -TAB-Gutachten

mechanisch hoch belastbar (Fahrzeuge, Personen)

vollflachig haftend, keine Hinterlaufigkeit

anwendbar auf fast allen Untergriinden

dauerhaft witterungsbestandig (temperatur-, UV-, hydrolysebestandig)
bestdndig gegen die meisten gangigen Sauren und Laugen

vielfaltig gestaltbar (farbliche Flachen, Fahrbahnmarkierungen, ...)
I6semittelfrei

schnelle und einfache Verarbeitung

Oberflachenschutz und Abdichtung von Betonbauteilen mit
oberfldchennahen Rissen und/oder Trennrissen und planmaRiger
mechanischer Beanspruchung

Personen- und Fahrzeugverkehr

Briicken oder -kappen

Temperaturen

Die Verarbeitung des Systems kann grundsatzlich in einem
Umgebungstemperaturbereich zwischen mind. 3 °C und +35 °C erfolgen.
Einige Produkte sind auch fiir die Verarbeitung bei Frosttemperaturen
geeignet. Genaue Angaben konnen Sie der folgenden Tabelle entnehmen.
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I/I/ Verlegerichtlinie

Wecryl Oberflachenschutzsystem OS F a

WestWood"
Produkt Temperaturbereich, in °C
Grundierungsebene Luft Untergrund* Material
Wecryl 821 +3 bis +35 +3 bis +30* +3 bis +30
Wecryl 130 +3 bis +35 +3 bis +30* +3 bis +30
Wecryl 131 K +3 bis +35 +3 bis +30* +3 bis +30
Detailabdichtung
Wecryl 240 thix -5 bis +35 +3 bis +40* +3 bis +30
Abdichtungsebene hwO
Wecryl 240 -5 bis + 35 +3 bis +40* +3 bis +30
Schutzebene
Wecryl 333 -5 bis +35 -5 bis +40* +3 bis +30
Nutzebene
Wecryl 407 -5 bis +35 +3 bis + 40* +3 bis +30
* Die Untergrundtemperatur muss wahrend der Verarbeitung und
Aushartung mind. 3 °C Gilber dem Taupunkt liegen.
Wenn die Oberflache abgestreut wird, darf die Untergrundtemperatur nicht
unter +3 °C liegen. Ansonsten kann es zu Reaktionsstérungen kommen.
Feuchtigkeit
Es muss eine relative Luftfeuchtigkeit < 90 % vorherrschen.
Die zu beschichtende Oberflaiche muss trocken und eisfrei sein.
Bis zur Erhartung der Oberflache darf diese nicht feucht werden.
Verbrauch und Reaktionszeiten Verbrauch [kg/m?]
Grundierungsebene Untergrund glatt | feinsandig | rau
Wecryl 821 ca. 500 g/m? bis 1.200 g/m?
Wecryl 130 ca. 600 g/m? * *
* %k * %
Wecryl 131K ca. 1.700 g/m? je * *
1 mm * %k * %k
Schichtstarke
* Rautiefen sind gemaR der ZTV-ING (Rautiefenbestimmung) zu ermitteln
und ggf. mit einem zusatzlichen Arbeitsgang zu egalisieren bzw.
auszugleichen.
** Bei Rautiefen > 1,5 mm und < 5 mm wird empfohlen, die Egalisierung der
Fehlstellen mit dem Wecryl 131 K durchzufihren.
Verbrauch und Reaktionszeiten Abdichtungsebene Detailabdichtung
(Fortsetzung) Wecryl 240 thix* zwei Lagen a
1,50 kg/m?
hauptséchlich wirksame Detailabdichtung Flachenabdichtung
Oberflachenschutzschicht (hwO)
Wecryl 240 mind. 2,4 kg/m?
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I/I/ Verlegerichtlinie

WestWood® Wecryl Oberflachenschutzsystem OS F a

Schutzebene/Nutzebene Uber der Flichenabdichtung
Wecryl 333 mind. 4,0 kg/m?
(Einstreuschicht)

Wecryl 407 ca. 0,7 kg/m?- 0,9 kg/m?
(Kopfversiegelung)

*Ausfiihrung samtlicher Details (z. B. Schrammbord) wird als vlieslose
Abdichtung mit Wecryl 240 thix ausgefiihrt.

Produkt Reaktionszeit (ca.-Werte bei 20 °C)
Topfzeit Regenfest Uberarbeitbar | Ausgehirtet

Wecryl 821 10 Min. 30 Min. 45 Min. 2 Std.

Wecryl 130 10 Min. 30 Min. 60 Min. 3 Std.

Wecryl 131 K 12 Min. 30 Min. 60 Min. 3 Std.

Wecryl 240 15 Min. 45 Min. 1,5 Std.. 3 Std.

Wecryl 333 15 Min. 30 Min. 1 Std. 3 Std.

Wecryl 407 125 Min. 45 Min. 60 Min. 3 Std.
Verarbeitungswerkzeuge

Produkt Verarbeitungswerkzeug

Wecryl 821 -Gummischieber, Rickseite nutzen und nicht scharf abziehen

~§ # \ls -Fellrolle zum Verschlichten von liberschiissigem Material
(5

-Pinsel (nur in Bereichen, welche mit Fellrolle nicht zuganglich
sind)

y y 4 4 Wecryl 130 -Gummischieber (ausreichende Auftragsmenge beachten!) und
f w /f anschlieBend mit der Fellrolle verschlichten

-Zahn-Gummirakel (3 mm), ca. 600 g/m?

Wecryl 131 K Glattkelle, Glattspachtel oder Gummischieber (ausreichende
Auftragsmenge beachten)
Wecryl 240 Verarbeitung ohne Vlies
Zahn-Gummirakel (11 mm), danach Metall-Stachelroller
Wecryl 240 thix Fellroller
Wecryl 333 Aufstreichkelle mit Dreieckzahn (Zahnform 78) oder Glattekelle
Wecryl 407 Hartgummiwischer oder Gummirakel (Kopfversiegelung)
Untergrundvorbereitung und Wahl Die richtige Untergrundvorbereitung und die einwandfreie Erstellung der
der Grundierung Grundierungsebene sind Grundvoraussetzungen fiir die dauerhafte

Funktionsfahigkeit des WestWood® Systems.

Die Rautiefe der Oberflache muss nach dem Sandflachenverfahren ermittelt
werden und die daraus resultierenden Schichtdickenzuschlage sind
zwingend einzuhalten (siehe ZTV-ING, Teil 6, Abschnitt 1)

Die anschlieRend zu erstellende Grundierungsebene ermoglicht die optimale
Absperrung und Haftvermittlung zwischen dem Untergrund und dem
WestWood® System.

Fir die richtige Untergrundvorbereitung und die Wahl der geeigneten
Grundierung ist der Arbeitsleitfaden Untergrund zu beachten.

Kleine Luftbldaschen (Pinholes) kénnen durch einen vollflachigen Auftrag des

Untergrundverfestigers Wecryl 821 geschlossen bzw. verhindert werden.
Die Grundierung wird auf den vorbereiteten Untergrund aufgetragen.

WestWood® Kunststofftechnik GmbH - Tel.: +49 5702 83920 - info@westwood.de - www.westwood.de - Seite 3 von 6



I/I/ Verlegerichtlinie

WestWood® Wecryl Oberflachenschutzsystem OS F a

Grundierungsebene Wecryl 821 - Untergrundverfestiger
Wecryl 821 ist eine ultra-niedrigviskose Grundierung, die zuverlassig Risse
und Poren schlieRt. Wecryl 821 ist ideal zur Verbesserung der
Oberflachenfestigkeit bei porésen Untergriinden. Der Einsatz ist nicht
zwingend erforderlich und die Systemkomponente kann als zusatzliche
Option fiir zuvor genannte Probleme eingesetzt werden. Wecryl 821 wird
optimalerweise mit dem Gummischieber gleichmaRig aufgetragen. Das Harz
dringt schnell in den Untergrund ein; hier sollte dann frisch in frisch Material
nachgelegt werden, bis ein leichter Oberflachenfilm zu erkennen ist. Nach
der Aushartung wird dann nachfolgend mit der Grundierung Wecryl 130
weitergearbeitet.

Wecryl 130 — Grundierung fiir mineralische Untergriinde (einlagig)
Besteht aus Wecryl 130 und dient dem Verschluss der Poren in der
Betonoberflache und der Herstellung eines dauerhaften Verbundes zur
nachfolgenden Schicht. Wecryl 130 wird mit dem Zahn-Gummirakel (3 mm)
oder einem Gummischieber und anschliefend verschlichtet.

Wecryl 130 — Versiegelung fiir mineralische Untergriinde (zweilagig)
Besteht aus Wecryl 130 und dient dem Verschluss der Poren in der
Betonoberflache und der Herstellung eines dauerhaften Verbundes zur
nachfolgenden Schicht. Sie wird in zwei Lagen mit Zwischenabstreuung
hergestellt. Die obere Lage wird nicht abgestreut.

Wecryl 130 wird in der 1. Lage mit einer Menge von mindestens 600 g/m?
flutend bis zur Sattigung mit dem Zahn-Gummirakel (3 mm) aufgetragen
oder mit dem Gummischieber und anschlieBend mit dem Fellroller
verschlichtet. Wahrend des Applizierens muss bereits mit der Abstreuung
mit Quarzsand (feuergetrocknet) 0,4 - 0,8 mm (Verbrauch ca. 1,5 - 2,0
kg/m?2) begonnen werden. Nicht festhaftendes Abstreumaterial ist nach dem
Ausharten der 1. Lage der Versiegelung zu entfernen (abkehren und/oder
ablasen).

Die 2. Lage Wecryl 130 kann bereits nach 60 Min. (temperaturabhangig) mit
einer Menge von mindestens 500 g/m?2 mit dem Fellroller oder
Gummischieber appliziert werden.

Egalisierung Wecryl 131 K - Kratzspachtelung fiir erhohte Rautiefen
Rautiefen > 1,5 mm <5 mm
Werkseitig mit Fiillstoff gefiillt
Dient dem Ausgleich bei zu grofRen Rautiefen > 1,5 mm und <5 mm und
wird auf die ausgehartete Grundierung appliziert. Die Kratzspachtelung
Wecryl 131 K ist Giber die Kornspitzen abzuziehen. Durch die guten
Verlaufseigenschaften kann Wecryl 131 K problemlos im Stehen mit einem
Gummischieber (Ruckseite benutzen) verarbeitet werden. Das Material mit
leichtem Druck Uber die Rautiefen ziehen. Ein sehr scharfes Abziehen tiber
das Korn sollte vermieden werden. Wecryl 131 K ist werksseitig bereits mit
Fillstoffen vorgefiillt, sodass kein weiterer Fiillstoff zugegeben werden
muss/darf. Ein weiteres Abmagern des Wecryl 131 ist nicht zuldssig und
verandert die Produkteigenschaften. Es sollte auch zwingend darauf
verzichtet werden, aus dem Wecryl 131 K einen Mortel zu machen. Dies ist
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WestWood’

Abdichtungsebene

Detailabdichtung ohne Vlieseinlage

Dehnfugenabdichtung

Flichenabdichtung hwO

Verlegerichtlinie

Wecryl Oberflachenschutzsystem OS F a

nicht zuldssig und verandert ebenfalls die Materialeigenschaften. Der
Verbrauch liegt bei 1,7 kg/m? je 1 mm Schichtstarke.

Rautiefe x Dichte = circa Verbrauch pro Quadratmeter
Beispiel: 3 mm x 1,7 kg/l = 5,1 kg/m?

Nach Aushartung der Grundierung miissen Ausbriiche, Hohenversatze oder
negative Gefdlle mit Wecryl 885, Wecryl 810 oder Wecryl 842 egalisiert
werden. Dazu bitte den Arbeitsleitfaden Untergrund beachten.
Betoninstandsetzungen im statisch relevanten Bereich (nur horizontal) sind
mit dem Wecryl 885 auszufiihren

Zur Erstellung der Abdichtungsebene miissen die Oberfldchen der
Grundierung und Egalisierung gehértet sein.

Im ersten Schritt werden die Detailabdichtungen (z. B. Schrammbord oder
Durchdringungen) erstellt. Im Anschluss wird die Flachenabdichtung
ausgefihrt.

Wecryl 240 thix

Die Detailabdichtung an aufgehenden Bauteilen erfolgt in zwei
Arbeitsgdngen. Die Detailabdichtung wird ohne Vliesarmierung ausgefiihrt
und je Arbeitsgang werden mind. 1,5 kg/m? aufgetragen.

Das angemischte Material wird flichendeckend und gleichmaRig (mind. 1,5
kg/m?) mittels Fellroller aufgerollt. Die Schichtstarken kénnen mittels
Schichtstarkenkarte kontrolliert werden. Die Nassschichtdicke sollte
mindestens > 1.200 p je Arbeitsgang sein. Damit wird ein korrekter
Verbrauch und die erforderliche Mindesttrockenschichtdicke von >2 mm
erreicht. Nach vollstéandiger Erhartung der ersten Abdichtungslage kann die
zweite Abdichtungslage im selben Verfahren aufgetragen werden.

Die individuelle Ausbildung der verschiedenen Fugenarten entnehmen Sie
bitte der Broschiire ,Detailanschlisse”.

Wecryl 240 - Abdichtung ohne Vlieseinlage

Die Flachenabdichtung erfolgt einlagig in einem Arbeitsgang. Das
angemischte Material wird flachendeckend und gleichmaRig satt vorgelegt
(mind. 2,4 kg/m?) und mittels Zahn-Gummirakel (11 mm) auf der Flache
verteilt und direkt im Anschluss mit dem Metall-Stachelroller abgerollt. Das
Abstacheln der noch flissigen Abdichtung dient dem Entliiften und sorgt
dafiir, dass sich keine Lufteinschliisse in der Abdichtung befinden. Das Zahn-
Gummirakel sollte aufrecht gehalten werden, da nur so der korrekte und
erforderliche Flachenverbrauch von 2,4 kg/m? eingehalten werden kann.
Wird die Abdichtung auf die Versiegelung aufgebracht, sollte nach 400 m?
die Zahnhohe des Zahn-Gummirakel Gberpriift werden, da sich dieser auf
der rauen Versiegelung abnutzt. Fehlstellen in der ausgeharteten
Abdichtung konnen im Nachgang problemlos tberarbeitet werden. Die
ausgehartete Abdichtung muss vollflachig eine geschlossene Flache sein.
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WestWood’

Schutzebene

Gestaltungsmoglichkeiten

Reinigung der Arbeitsgerite

Gefahrenhinweise und
Sicherheitsratschlage

Allgemeiner Hinweis

Anlage

Verlegerichtlinie

Wecryl Oberflachenschutzsystem OS F a

Wecryl 333 - Verlaufmortel mit Abstreuung WestWood® Quarzsand

0,7 - 1,2 mm und Wecryl 407

Auf die gehértete Flachenabdichtung wird der angemischte Verlaufmoértel
mit der Zahn- oder Glattkelle gleichmiRig aufgetragen (ca. 4,0 kg/m?).

In den frischen Verlaufmortel wird WestWood® Quarzsand 0,7 - 1,2 mm im
Uberschuss (ca. 7,0 kg/m?) eingestreut. Nach vollstindiger Aushirtung des
Verlaufmortels wird der Gberschiissige Quarzsand mit dem Besen
heruntergefegt, sodass keine losen Kérner mehr auf der Flache vorhanden
sind. Als letzten Arbeitsgang wird das Wecryl 407 Finish gleichmaRig mit
dem Hartgummischieber oder Gummirakel aufgetragen (ca. 700 g/m?). Es
besteht die Moglichkeit, dass anschlieBend mit dem Fellroller die Flache
homogenisiert werden kann.

WestWood® Systeme bieten einen grofRen Spielraum zur kreativen
Gestaltung. Durch den Einsatz von Wecryl 407 kénnen die Oberflachen ein-
oder mehrfarbig ausgebildet werden.

Die Produkte ermoglichen auch die Ausfihrung frei gestaltbarer Muster
oder Markierungen.

Bei Arbeitsunterbrechungen oder nach Beendigung der Arbeiten muss das
Werkzeug innerhalb der Topfzeit (ca. 10 Min.) grindlich mit WestWood®
Reiniger gereinigt werden. Dies kann mit einem Pinsel erfolgen. Die
Werkzeuge sind direkt nach der vollstandigen Verdunstung des Reinigers
wieder einsetzbar.

Eine Materialaushartung wird nicht verhindert, wenn die Werkzeuge
lediglich in den Reiniger gelegt werden.

finden Sie in den Sicherheitsdatenblattern der Produkte

Die vorstehenden Informationen, insbesondere jene zur Anwendung der
Produkte, beruhen auf umfangreichen Entwicklungsarbeiten sowie
langjdhrigen Erfahrungen und erfolgen nach bestem Wissen.

Die verschiedenartigsten Anforderungen und Bedingungen am Objekt
machen jedoch eine Priifung auf Eignung flr den jeweiligen Zweck durch
den Verarbeiter notwendig. Giiltigkeit hat nur das Dokument in seiner
neuesten Fassung. Anderungen, die dem technischen Fortschritt oder der
Verbesserung unserer Produkte dienen, bleiben vorbehalten.

Systemzeichnung

Stand: 01.01.2024
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I/I/ Systemzeichnung

WestWood® Wecryl Oberflachenschutzsystem OS F a
Untergrund
1 Beton

Grundierungsebene

2 Wecryl 821 (optional)
Wecryl 130
Wecryl 131 K (Kratzspachtel)

Abdichtung hwO - Details

3 Wecryl 240 thix

4 Wecryl 240 thix

Abdichtung hwO - Flache

5 Wecryl 240

Schutz- und Nutzebene

6) Wecryl 333

+ Quarzsandeinstreuung 0,7 - 1,2 mm

+ Wecryl 407

7) Wecryl 407

WestWood® Kunststofftechnik GmbH - Tel.: +49 5702 83920 - info@westwood.de - www.westwood.de - Anlage 1 von 1



